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PARAMETRY TECHNICZNE

Izolacja akustyczna podtég plywajacych

Opis produktu i specyfikacja techniczna

Izolacja akustyczna o grubosci ... mm dostarczana w rolkach. Produkowana z
wtokien i granuli EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) napruszanych na
warstwe wierzchnig i zwigzanych spoiwem lateksowym w procesie na goraco.

Warstwa wierzchnia jest odporna na rozcigganie i urazy mechaniczne. Wymiary
rolki: 500 cm dtugosci, 104 cm szerokosci (wiaczajac 4 cm na zatadke
samoprzylepng dla tatwego montazu na zaktad). Masa powierzchniowa materiatu
Wynosi ..... kg/m?, a sztywnos$¢ dynamiczna ( s') is ..... MN/m3,

Wersja PTB: odporna na wode, rozcigganie i urazy mechaniczne, dla wylewki ptynnej

¢ bardzo dobre wtasnosci izolujace akustycznie

e szybki, tatwy i precyzyjny montaz produktu
¢ odporne na wigo¢

CECHY FIZYCZNE Standard Jednostka Grei 5 Grei 8 Tolerancja
Grubo$¢ nominalna EN 12431 mm 5 8 +20%
Dtugosé m 5.00 +5%
Szerokos$é (razem z 4 cm zaktadki sampoprzylepnej) m 1.04 +1%
Masa powierzchniowa warstwy ochronne;j g/m? 100 standard; 120 PTB

Masa powierzchniowa produktu kg/m? 2.4 \ 2.9 +10%
Kolor szary
1N
PARAMETRY AKUSTYCZNE Standard Jednostka Grei 5 Grei 8 Tolerancja
Sztywnos¢ dynamiczna (s') EN 29052/1 MN/m? 26 16 +2
Sztywno$¢ dynamiczna przy montazu na sucho @ EN29052/1  MN/m? 15 12 12
Poprawa izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych (A 11C) ASTM E 2179-03 dB 25 25

Poprawa izolacyjnosci od dzwie (ALw) - test laboratoryjny EN 1SO 10140 dB 23 23

Poprawa izolacyjnoéci od dzwie (ALw) - wyliczona ! EN 12354/2 dB 29 30

PARAMETRY TECHNICZNE Standard Jednostka Grei 5 Grei 8 Tolerancja
Obcigzenie powodujgce ugiecie 10% EN 826 kPa 2.55 2.65 +5%
Grubos¢ przy obcigzeniu (dL - 250 Pa) EN 12431 mm 7.3 9.1

Grubos¢ przy obcigzeniu (dF - 2000 Pa) EN 12431 mm 6.3 8.5

Grubos¢ przy obcigzeniu (dB - 50000 - 2000 Pa) EN 12431 mm 5.9 8.0
Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej (A) EN 12667 W/m°K 0.067

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u) EN 12086 10 standard; 5000 PTB
Odpornos¢ ogniowa 2000/147/CE E

PAKOWANIE i PRZECHOWYWANIE
Kazda paleta jest owinieta i zabezpieczona folig PE. Rekomenduje sie przechowywanie pod dachem w celu zabezpieczenia
przed deszczem

™ Grubo$¢ zmierzona wg metody z normy EN 12431 i réwna grubosci przy obcigzeniu (dB - 50000 - 2000 Pa)

2 pomiar wykonany z odstepstwem od normy EN 29052-1, brak warstwy tynku na badanej prébce.

3) Wynik dla montazu na sucho i wylewki o wadze powierzchniowej 75kg/m?

Powyzsze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadaja naszej wiedzy na temat wiasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych
bez uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wtasnosciag ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.
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Krzywa ugiecia - EN 826 ¢ Pelzanie materiatu - EN 1606 ‘*
9.00 50%
[TTTTTTTTTTT] } | | | |
8.00 = Grei 5 — =Grei8 ! 45% —( e o Creep-1250Pa e Creep - 2000 Pa ’—
7.00 40%
35%

~— 6.00
e
~ 5 30%
o 500 &
- )
c / 5 25%
2 g
‘hé 4.00 ‘o
S =720% - —— — — —
o 3.00 e
o3 15%

2.00 pr 10%

g
1.00 '/ 5%
//
-
0.00 0%
012 34586 7 8 910111213 14151617 1819 20 0 8760 17520 26280 35040 43800
Ugiecie (%) Czas (godziny)
) Grubo$¢ poczatkowa produktu podczas testu jest réwna wartosci """" ze str. 1. Uzyj tej wartoéci do wyliczenia wspétczynnika The initial thickness of
the product during testing is equal to the value of pag. 1 "Compression strain (dL - 250 Pa)"; use this value to evaluate the wskaznika

INSTRUKCJA MONTAZU

Zaizoluj narozniki za pomocg izolaji Utéz warstwe izolacyjng na podtodze, Utoz rolki "na zaktadke" do linii przerywanej.

obwiedniowej "Profil", poprzez dociecie jej granulkami do dotu. Sklej ze soba rolki za pomocg tasmy
jak na rysunku. samoprzylepnej znajdujacej sie na brzegu rolki.

Wykoncz podtoge (ptytkami, parkietem, itd.). Po wykonaniu podtogi, przytnij izolacje
obwiedniowg do odpowiedniej wysokosci.
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